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CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
Camino de Arcamadre, S/N 05193  

SANTA MARIA DEL CUBILLO (AVILA)  ESPAÑA 
04 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 13043-CY 
EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC: 2004 

PRODUCTO AG-8/12-T-V 
Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento superficiales de carreteras, aeropuertos y 

otras zonas pavimentadas. 
Características esenciales Categoría / Valor / Denominación Prestaciones 
Designación según UNE 146901:2018 Áridos Designación AG-8/12-T-V 
Forma de las partículas Categoría FI15 

Tamaño de árido 
Granulometría 

Denominación (d/D) 
Categoría 

8/12 
GC90/15 

 Categoría de tolerancia G20/15 

Densidad partículas Valor declarado 2,71 Mg/m3±0,1 
Limpieza Categoría  
Contenidos de los finos Cumple/no cumple f 4 
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas Categoría C100/0 
Resistencia a la fragmentación  Categoría LA 15 
Resistencia al pulimento, abrasión, desgaste   
Coeficiente de pulimento acelerado Categoría PSV 56 
Composición / Contenido :   Valor declarado Corneana 
Resistencia a los ciclos de hielo y deshielo  Categoría WA24  1 
 

 
 

 

GRANULOMETRIA TÍPICA  
AG 8/12-T-V 

TAMICES 2D 
25 

1,4D 
18 16 

D 
12,5 10 

D/1,4 
9 

d 
8 6,3 

d/2 
4 2 1 0,063 

Declarada 100 100 100 100 66 35 6 2 1 1 1 <4 

 


